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Trocknungsbeschleuniger fir pastése Diessner
Kunstharz- und Siliconharz- Fassadenputze

e Ermdoglicht den Putzauftrag bei niedrigen
e Temperaturen Verkirzt die Putztrocknungszeit

Verwendungszweck

Die Zugabe des Diessner Trocknungs-Additiv ermoglicht eine Trocknungsbeschleunigung der Diessner
Kunstharz- und Siliconharzputze bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Spezielles Additiv als Zusatz fiir die pastdsen Diessner Kunstharz- und Siliconharzputze.

Die Verwendung kann in einem Temperaturbereich von 0 bis +5°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65% bis 85%
erfolgen.

Technische Daten

Farbton Farblos

Dichte ca. 1,25 g/cm?3

ph-Wert 10-11

GebindegrofRe 1 kg Gebinde

Lagerung Trocken lagern. Den Behalter dicht geschlossen halten und aufrecht lagern.

Maximale Lagerzeit 24 Monate.
Verbrauch Auf 25 kg Putz wird 1 kg Diessner Trocknungs-Additiv zugegeben.
Gefahrenkennzeichnung Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Produkt - Code
Farben und Lacke BSW 40

Deklaration der Inhaltsstoffe 1312-76-1 Kieselsaure, Kaliumsalz MVZ > 3,2
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VOC Gehalt

Besondere Hinweise

Entsorgung

Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitung

Topfzeit

Untergrund

Beachten

Hinweis zu farbigen Putzen

Trocknungszeit

Klasse ¢ Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, VOC Gehalt: 0 g/l

Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei der Beriihrung mit den Augen oder
der Haut sofort grundlich mit Wasser abspilen Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen entfernen und weiter spilen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren,
Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 fir Farbspritzarbeiten
und Schutzbrille  anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden.
Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fir griindliche Beliiftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu
vermeiden. Die Umgebung der Anstrichflache, insbesondere Glas, Klinker,
Keramik, Naturstein, Metall und Lackierungen sorgféaltig abdecken. Farbspritzer
noch im nassen Zustand mit Wasser entfernen. Nicht in die Kanalisation,
Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-
Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei
einer autorisierten Sammelstelle fur Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete
Materialreste konnen als ausgehértete Farben oder als Hausmill entsorgt
werden. AVV-Abfallschliissel-Nr. 08 01 12.

Das Diessner Trocknungs-Additiv wird unmittelbar vor der Verarbeitung dem
Putz dazugeben und mit einem langsam drehenden Riuhrwerk vollstandig mit
dem Putz vermischt.

Die maximale Verarbeitungszeit nach der Zugabe des Additivs betragt 2
Stunden.

Der Untergrund muss trocken und eisfrei sein. Die Untergrundtemperatur
muss im Plusbereich und mindestens 2°C uber dem Taupunkt liegen.

Die Zugabe des Additivs kann die ausgelobten Eigenschaften des Putzes
verandern.

Den Putz nicht mit Wasser verdiinnen. Bei zu erwartender Regenbelastung
oder Tauwasserbildung nach der Verarbeitung des Putzes sind geeignete
SchutzmalRhahmen (z.B. Abplanen) zu ergreifen. Bei Frostgefahr ist die
Ausfiihrung in die frostfreie Zeit zu verschieben.

Die Zugabe des Diessner Trocknungs-Additiv beeinflusst die Farbtonintensitat
des Putzes. Der Farbton wird aufgehellt.

Die Trockenzeit des Putzes ist abhéngig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Da diese Parameter an einer Fassadenflache unterschiedlich sein konnen,
kann keine sichere Aussage zur Trockenzeit gegeben werden. Wir empfehlen
die Trocknung in regelmafRigen Abstéanden zu Uberprifen und bei der Gefahr
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von Regen, Tauwasserbildung und /oder Frostgefahr geeignete
SchutzmalRnahmen (z.B. Abplanen und ggf. hinter der Abplanung heizen) zu
ergreifen.

Reinigung von Werkzeugen Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Untergrinde und deren Vorbereitung
Die geeigneten Untergrinde und deren Vorbereitung bitte dem Technischen Merkblatt des verwendeten
pastésen Diessner Putzes entnehmen.

Hinweis

Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen
dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie kdnnen jedoch nur unverbindlich beraten, da die
geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhé&ngig ist und meist nur am Objekt
selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfélle sind zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der aufRerhalb unseres Einflussbereichs liegenden
Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignhung unserer
Produkte fur die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

Mit Veroffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giltigkeit.
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